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Pflegeanleitung Edelstahl EPPLER

Pflegehinweise:

Reinigung ist die Entfernung von Fremdstoffen auf den Oberflachen. Bei regelmaliger

Reinigung und Pflege behalten Edelstahloberflachen ihr ansprechendes Aussehen.
Verschmutzungen wie Sand, Staub, angetrocknete Getrdanke- und Lebensmittelriickstande
kdnnen durch wassrige Reiniger angeldst werden. Der Schmutz muss mit einem feuchten
Lappen abgewischt werden.

Fette und Ole werden mit tensidhaltigen, alkalischen oder sauren Reinigern abgeldst.
Verwenden Sie spezielle Edelstahl-Reiniger aus dem Fachhandel, gemal} deren Anleitung. Bei
der Reinigung von Edelstahl rostfrei diirfen keinesfalls Stahlwolle oder Stahlbiirsten
verwendet werden, da sich durch Abrieb Fremdrost bilden kann.

Fir alle Reinigungsmittel gilt, dass sie frei von Salzsdure und Chlor sein missen.
Gelegentlich auftretender Fremdrost, der durch angerostete andere Teile oder aus
Niederschldagen aus der Luft kommt, sollte sofort entfernt werden, durch einfaches Abreiben
oder mit einem nichtscheuernden Reinigungsmittel. Schwerldslichen Riickstanden oder
kleine Kratzer kdnnen mit einem Kunststoff-Faservlies oder mit einem fiir Edelstahl
geeigneten Schleifpapier (nicht unter Korn 280) weggearbeitet werden. Zu beachten: Immer
in Richtung des bereits vorhandenen Schleifbildes arbeiten, nie quer dazu!
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Pflegeanleitung Messing KEPPLER

Reinigen & putzen

Messing ist ein Metall, das besonders schnell immer wieder anlauft. Nehmen Sie zum

regelmaRigen Reinigen kein Spllmittel, sondern nur saure Milch.

Danach abspilen und griindlich trockenreiben.

Mit welchen Mitteln Sie lhr Messing richtig putzen kdnnen, sollten Sie ruhig mal
ausprobieren. Denn sobald Ihr Messing angelaufen ist, sieht es nicht schén aus.

Ein alt bewahrtes und zuverlassiges Hausmittel ist eine Paste aus Essig, Mehl und Salz.
Mischen Sie je einen Loffel Mehl und Salz und geben Essig dazu, bis sie eine gut
verstreichbare Paste gezaubert haben.

Nun tragen Sie lhre Paste auf das angelaufene Messing auf und lassen sie einige Zeit (eine
Stunde sollte genligen) einziehen.

Abwaschen und trockenreiben!

Sehr griindlich trockenreiben, andernfalls ist Ihr grad geputztes Messing in kiirzester Zeit
schon wieder unansehnlich. Zahnpasta ist auch ein wirksames Mittel, mit dem Sie |hr
Messing reinigen kbnnen.

Ahnlich wie die Essig-Mehl-Salz Paste lassen Sie die Zahnpasta einwirken bis sie ganz trocken
ist. Abwaschen und griindlich trocknen!
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Pflegeanleitung Kupfer KEPPLER

Pflege

Zuerst muss man das Kupfer mit Essig saubern und dann mit einer Salzlosung nachspilen,

dies kann man auch mit Sauerkrautbrihe oder Buttermilch wieder auf Hochglanz bringen.
Man kann es auch mit Zitronensaft einreiben, spilt es dann klar nach und poliert es
anschlieBend. Wenn man es mit feinem weillem Sand scheuert, mit dicksauerer Milch
abreibt und mit Holzasche nachpoliert glanzt es auch wieder schon.

Griinspan

Wenn man den Gegenstand mit einem salmiakgetrankten Tuch abreibt, mit klarem,
warmem Wasser nachsplilt und trockenreibt oder wenn man den Gegenstand mit einem
Brei aus Salz und Essig behandelt, spricht man vom Griinspan befreien.
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Pflegeanleitung /@I-EEIB

Aluminium lackiert KEPPLER

Pflege

Aluminium gehort zu den Nichteisenmetallen und kann ebenso wie Stahl, Korrosion bilden.

Dabei entsteht jedoch (anders als Stahl und Eisen) eine Oxidschicht, die den Untergrund vor
weiterer Korrosion schitzt. Bei der Oxidbildung wirken jedoch auch andere Stoffe (Salz,
Saure) zersetzend auf das Material mit ein, die eine Beschichtung korrodierter Alu-
Oberflachen nétig machen.

Aluminium hat zwar eine sehr glatte Oberfliache, aber Fett und OL haften dennoch sehr gut
darauf. Aluminiumteile miissen also immer sehr griindlich entfettet werde. Handschuhe
tragen und keine fettigen Fingerabdriicke nach der Reinigung hinterlassen!

Staub, Flecken und leichte Verschmutzungen entfernen Sie ganz einfach mit Lauwarmen
Wasser. Hartnackige Schmutzstellen wie Gips- und Zementreste I6sen sich leicht, wenn Sie
einige Spitzer eines herkdmmlichen Reinigungsmittels ins Wasser geben. Vermeiden Sie in
jedem Fall eine trockene Reinigung- dabei kdnnen Kratzer auf die Oberflache entstehen. Fir
alle Eloxaloberflaichen empfehlen wir einen Eloxalreiniger.

Alle Aluminium Flachen, die oft angefasst werde, sollten regelmaRig gereinigt, desinfiziert
und anschlieRend mit einer Aluminiumpflege versehen werden. Dem, am besten warmen,
Wasser werden Reiniger und Desinfektionsmittel zugefiigt.
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Pflegeanleitung Acrylglas KEPPLER

Pflege

Plexiglas hat eine porenlose Oberflache, auf der Schmutz
kaum haften kann. Verstaubte Teile sollten immer nass
gereinigt werden, nicht trocken abgerieben. Dazu sollte
ein mildes Seifen- oder Feinwaschmittel in lauwarmem
Wasser verwendet werden, das mit einem weichen
Schwamm, Tuch oder Fensterleder aufgebracht wird.
Sollte eine Nassreinigung nicht méglich sein, kann man
die Oberflache mit einem feuchten Tuch oder

Fensterleder (ohne zu scheuern) abwischen.

Auf gar keinen Fall dirfen Scheuermittel, scharfe Reinigungsmittel, (entfettende)
Auswaschmittel, Sprihreinier flr Glas, Scheuerlappen oder Biirsten verwendet werden.
Auch Losungsmittel wie Aceton, Tetrachlorkohlenstoff, Farbverdiinner oder
Alkoholverbindungen mit mehr als 5% Alkoholanteil kdnnen die Oberflache angreifen.
Plexiglaser mit glatter Oberflache

Zur Wiederbelebung des Glanzes von glattem (nicht satiniertem) Plexiglas gibt es eine
Auswahl von Plexi-Poliermitteln. Die Politur fillt minimale Kratzer, sie wird mit einem
weichen Tuch aufgetragen.

Kleinere sichtbare Kratzer in der Plexioberflache lassen sich entfernen, indem man die
Oberflache von Hand poliert. Hierzu wird eine fiir Plexi zugelassene Polierpaste verwendet.
Diese tragt man mit einem weichen Tuch auf und reibt vorsichtig parallel zu den Kratzern auf
und ab. Allzu starkes Reiben an einer Stelle sollte dabei vermieden werden. Nach dem
Entfernen der Kratzer wascht man mit einem milden Reinigungsmittel nach und tragt
anschliefend eine diinne Schicht Poliermittel auf.
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Pflegeanleitung Makrolon EPPLER

Pflege

Um den Glanz / Brillanz des (glatten, nicht satinierten) Makrolon wieder zu beleben,

kann eine gute Anzahl handelsiblicher Acryl Poliermittel verwendet werden. Die Politur
wird das Aussehen des Makrolons verbessern. Es fullt minimale / geringfligige Kratzer.
Zum Auftragen der Politur verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch oder
Fensterleder.

Reiben Sie die Oberflaiche mit einer diinnen, gleichmaRigen Schicht ein. Nach kurzem
Antrocknen, polieren Sie mit einem sauberen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine
Sprithwachse oder Wachsstlicke.

Um kleine Kratzer in der Acryloberflache zu entfernen, muss von Hand poliert werden.
Verwenden Sie eine — fir Acryl zugelassene — wenig raue Polierpaste. Tragen Sie sie

mit einem feuchten Tuch auf - indem Sie nur parallel zu den leichten Kratzern auf und ab
reiben . Mehrere Anwendungen kénnen notwendig sein, bevor die Kratzer entfernt
oder reduziert sind. Vermeiden Sie allzu starkes Reiben an einer Stelle, dies wird die
optische Brillanz zerstéren und sollte vermieden werden. Nach dem Entfernen der
Kratzer, waschen Sie mit einem milden Reinigungsmittel nach. Anschliefend wird eine
diinne Schicht Poliermittel aufgetragen.
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Pflegeanleitung Folien KEPPLER

Pflege

Die erste richtige Reinigung der Folien sollte

LT L
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erst erfolgen, wenn der Kleber seine volle
Haftkraft entwickelt hat. Folien sollten nass
gereinigt werden, dadurch wird verhindert,
dass Staubpartikel, kleine Sandkdérnchen und
ahnliches die Oberflache beschadigen. Fir
die Reinigung muss kein spezieller Folien-
reiniger benutzt werden, sondern es kénnen
herkdémmliche Reinigungsmittel verwendet
werden, sehr effektiv ist dabei eine Mischung aus warmem Wasser mit Splilmittel.

Sehr aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel sind jedoch nicht geeignet.

Fenster, die mit Folien beklebt sind, kénnen wie alle anderen Fenster geputzt werden. Das
bedeutet, fir die Reinigung kdnnen handelslbliche Glasreiniger, Universalreiniger oder

Wasser und Spulmittel verwendet werden und das Putzen kann mit weichen Tiichern oder

einem Fensterleder erfolgen. Zudem kénnen auch Gummiabzieher bedenkenlos benutzt

werden. Die Kanten der Abzieher sollten nach und vor jedem Gebrauch abgewischt werden.
Grundsatzlich gilt, dass StoRe und die Kanten der Folien immer sehr behutsam gereinigt

werden sollten.

Bei Folien, die im AulRenbereich verlegt sind, sollten grober Schmutz und Staub erst mit viel
Wasser und einem weichen, sehr nassen Tuch beseitigt werden. Anschlielend kann die

Flache dann ganz normal geputzt werden.

Folierte Fahrzeuge sollten nach der Beschichtung mit Folien und spéater etwa alle drei

Monate mit fliissigem Hartwachs behandelt werden. Dadurch wird die Oberflache der Folie

glatt und Schmutz bleibt weniger haften. Ansonsten kénnen die Fahrzeuge ganz normal
gewaschen werden und auch die Benutzung von WaschstralRen ist bedenkenlos moglich.

Sehr starke Verschmutzungen kdnnen mit Brennspiritus entfernt werden. Auf Hartwachs

und dtzende Mittel wie beispielsweise Benzin oder Verdiinnung muss jedoch verzichtet

werden.
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